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					Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
Jäikö aktivointi sähköposti saamatta?

					
					
					1 tunti
1 päivä
1 viikko
1 kuukausi
Ikuisesti


					

					Tämä on julkinen tietokone : 

					Kirjautuaksesi anna tunnus, salasana ja istuntosi pituus
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								Karavaanari
	Aiheen aloittaja
	
									
										
									
								
	Viimeksi paikalla: 5.03.2024     kello on 09:25
	
									

								


						

						
							
								
									
										
									

									
										Puskurin maalauksesta
									

									«  : 12.09.2023     kello on 09:56 »

									

								

									Lainaus


							

							
								Maalasin pari päivä sitten LMC liberty 2001 puskurin mustalla spraymaalilla joka jäi jostain syystä vähän laikukkaaksi. Ei paljon mutta hieman vaikka kuinka yritin maalata hyvin. No ajattelin sitten laittaa mustaa vahaa ettei se lievä laikukkuus niin näkyisi niin jostain syystä vaha ei toiminutkaan siinä puskurin pinnassa normaalisti vaan tuli vähän niinku valkeita raitoja vaikka musta vaha ja se ei tosiaan kiillottunut normaalisti niin kuin ennen. Mistä moinen johtuu? Luin jostain että pitäis kai odottaa jonkin aikaa ennen kuin laittaa vahaa päälle?

							

						

						
							
							

							
					

						

					

					
				
				

				
				
					
					
						

								*****
							
								Kaikkien kaveri Sr.
	
									
										
									
								
	Viimeksi paikalla:tänään kello 20:15
	
									

								


						

						
							
								
									
										
									

									
										Vs: Puskurin maalauksesta
									

									« Vastaus #1 : 12.09.2023     kello on 10:17 »

									

								

									Lainaus


							

							
								Ei pitäs vahata muutamaan viikkoon, normi maali kovettuu vähintään viikon.

Mitä maalia se oli?  
Itte vedän yleensä "tärkeisiin kohteisiin" lakan päälle. Kiiltävää tai mattaa tilanteen mukaan.  
Lakka pitää ohjeen mukaan vetää tuoreeseen pintaan, joten sitä ei kannata alkaa vahan päälle enää koittamaan. 

							

						

						
							
							

							
					

						

					

					
				
				

				
				
					
					
						

								*****
							
								Kaikkien Kaveri
	
									
										
									
								
	Viimeksi paikalla:tänään kello 08:43
	Escucha el Oi!
	
									

								


						

						
							
								
									
										
									

									
										Vs: Puskurin maalauksesta
									

									« Vastaus #2 : 12.09.2023     kello on 10:38 »

									

								

									Lainaus


							

							
								Spraymaalilla on vaikea maalata isoa aluetta tasaisen kiiltäväksi. Vaatisi oikean maaliruiskun.

							

						

						
							
							

							
					

						

					

					
				
				

				
				
					
					
						

								*****
							
								Kalustoon kuuluva
	
									
										
									
								
	Viimeksi paikalla:tänään kello 19:31
	
									

								


						

						
							
								
									
										
									

									
										Vs: Puskurin maalauksesta
									

									« Vastaus #3 : 12.09.2023     kello on 12:02 »

									

								

									Lainaus


							

							
								Kun ei ole kuvaa, niin voi arvailla;

Oliko se (muovi?)puskuri alkujaan ihan sileä vai hieman röpelönkarhea - onko mitenkään primeroitu/pohjustettu ennen pintaväriä. Muovissa ei perus kilikali välttämättä kauaa pysy..

Vaatii aika hyviä olosuhteita ja kättä, että sprayllä tulee edes tasaista, saati kiilloltaa yhtenevää. Tuppaa sumu ilmassa ja ruiskutettu pinta kuivumaan eritahtiin, niin lopputulos karheutta siellä täällä. Riippuu paljon "kädestä"; nopeus/suunta/ruiskukerrat.
Oikealla ruiskulla säätöjä paljon enempi, ja automaalit yleensä ksyleeni-pohjaisia, jolloin sumukin vielä sulattaa maalatun pinnan vaikka suunta olisi "väärä". Tulee tietty "appelsiinia", mutta ei samaa "jauhetta pintaan" mitä kilikalilla  

Spraymaalin tuota pintasumua voi yrittää hiomatahnalla häivyttää, mutta vasta sitten kun maali on kunnolla kuivanut (se 1-2 vkoa).. sitten vahaa lopuksi.
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								Karavaanari
	
									
										
									
								
	Viimeksi paikalla: 6.03.2024     kello on 22:15
	
									

								


						

						
							
								
									
										
									

									
										Vs: Puskurin maalauksesta
									

									« Vastaus #4 : 12.09.2023     kello on 19:58 »

									

								

									Lainaus


							

							
								No nyt siitä viimeistään sotku tuli jos vahaa vedetty päälle, ei ainakaan maali siihen enään suoraan tartu. Näitä kokeiluja tuli nähtyä automaalaamo aikoina ja teetti nuo korjaukset enemmän työtä ja rahaa paloi tietysti myös kuin että olisi alkujaan tuonut suoraan maalattavaksi / fixattavaksi.
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								Kaikkien Kaveri
	
									
										
									
								
	Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
	Eye never sleep
	
									

								


						

						
							
								
									
										
									

									
										Vs: Puskurin maalauksesta
									

									« Vastaus #5 : 15.09.2023     kello on 18:34 »

									

								

									Lainaus


							

							
								Tasaisen kiilon takaa kaksikomponenttilak ka maalin päälle ja sitä saa nykyään spraypullossa. 
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